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Reitplatze

« Estrich- & Betonherstellung

« Betonsteinproduktion
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Produktbeschreibung

Lieferform:
Kornverteilung:
Kornung:
Schittgewicht:
Quarzgehalt (Si0,):

[oslicher Kalkanteil:
(Cacog)

Kornform:

abschlammbare Teile:

CE-Kennzeichnung:

lose, feucht, autoverladen, Big Bag
siehe Grafik

0/4 mm

1,6 to/m?

>90 %

<0,5%

Rundkorn
<3%
gemal ONORM EN12620, ONORM EN13139 und ONORM EN 13242

Quarzwerke Friedl GmbH Betriebsstatte:
Fohrenhain 3

7322 Lackenbach

Industriegelande 2
7331 Weppersdorf

FRIEDL
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Quarzsand RK | 0/4 gewaschen ist ein durch moderne Aufbe-
reitungstechnologie hergestellter natiirlicher Rohstoff. Die lau-
fende Eigen- und Fremdiiberwachung nach vorgeschriebenen
Verfahrensanweisungen garantiert eine hohe und gleichméaBige
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Tel +43 2618 3208-488
E-Mail office@quarzwerke-friedl.at

www.quarzwerke-friedl.at



